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‭1.‬ ‭Oggetto delle prove‬

‭Il presente rapporto di prova riporta gli esiti della seguente prova:‬

‭−‬ ‭determinazione della permeabilità al vapore acqueo,‬

‭effettuate sul seguente tipo di prodotto:‬

‭−‬ ‭Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati‬

‭La prova è stata eseguita su provini realizzati in laboratorio a partire dal materiale fatto pervenire dal‬

‭committente sotto forma di N. 3 campioni. I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al‬

‭campione campionato dal Fabbricante e sottoposto alle prove sopra citate. Rimane a carico del‬

‭Fabbricante rispettare la frequenza dei controlli come stabiliti dalla norma.‬

‭2.‬ ‭Riferimenti normativi e documentali‬

‭Le‬ ‭prove‬ ‭sono‬ ‭state‬ ‭realizzate‬ ‭secondo‬ ‭i‬ ‭metodi‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭procedure‬ ‭definite‬ ‭nei‬ ‭seguenti‬ ‭documenti‬ ‭e‬

‭normative di riferimento:‬

‭a.‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭12572:2016‬ ‭Hygrothermal‬ ‭performance‬ ‭of‬ ‭building‬ ‭materials‬ ‭and‬ ‭products‬ ‭-‬

‭Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016)‬

‭b.‬ ‭UNI‬ ‭EN‬ ‭12086:2013‬ ‭Thermal‬ ‭insulating‬ ‭products‬ ‭for‬ ‭building‬ ‭applications‬ ‭-‬ ‭Determination‬ ‭of‬

‭water vapour transmission properties.‬

‭3.‬ ‭Strumentazioni, condizioni ambientali e incertezza di misura‬

‭Condizioni ambientali‬ ‭Temperatura: 20 ± 2 °C‬

‭Umidità relativa: 50 ± 5 %.‬

‭Incertezza di misura‬ ‭Non calcolata.‬

‭Provino‬
‭Massa del sistema‬

‭M‬‭0‬

‭(g)‬

‭Spessore‬
‭(mm)‬

‭1‬ ‭1230,6‬ ‭27,1‬

‭2‬ ‭1088,0‬ ‭27,2‬

‭3‬ ‭1061,1‬ ‭27,1‬
‭Tabella 1.‬‭Misurazione della massa iniziale M‬‭0‬ ‭del‬‭sistema (kg) per i cinque campioni‬
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‭4.‬ ‭Risultati di prova‬
‭4.1 Determinazione della permeabilità al vapore acqueo‬

‭Provino‬
‭(24_209_C01‬‭)‬

‭Flusso di‬
‭vapore acqueo‬

‭ΔG/Δt‬
‭(kg/s)‬

‭Permeanza al‬
‭vapore acqueo Λ‬

‭(kg/m‬‭2‬ ‭s Pa)‬

‭Permeabilità al‬
‭vapore d’acqua‬

‭W‬‭vp‬

‭(kg/m s Pa)‬

‭Fattore di‬
‭resistenza alla‬
‭permeabilità al‬

‭vapore μ‬
‭(-)‬

‭1‬ ‭1,84E-09‬ ‭8,74E-11‬ ‭2,37E-12‬ ‭79‬

‭2‬ ‭1,72E-09‬ ‭8,19E-11‬ ‭2,23E-12‬ ‭84‬

‭3‬ ‭1,93E-09‬ ‭9,17E-11‬ ‭2,49E-12‬ ‭76‬

‭MEDIA‬ ‭1,83E-09‬ ‭8,70E-11‬ ‭2,36E-12‬ ‭80‬
‭Tabella 2.‬‭Risultati del test di permeabilità al vapore‬‭acqueo‬

‭RIEPILOGO DEI RISULTATI‬
‭Le prove sopra descritte hanno fornito le seguenti evidenze:‬

‭Determinazione della permeabilità al vapore acqueo secondo la normativa UNI EN‬
‭12086:2013‬

‭Permeanza al vapore acqueo Λ‬
‭(kg/m‬‭2‬ ‭s Pa)‬ ‭Valore medio pari a 8,70E-11 (kg/m‬‭2‬ ‭s Pa)‬

‭Permeabilità al vapore d’acqua W‬‭vp‬

‭(kg/m s Pa)‬ ‭Valore medio pari a 2,36E-12 (kg/m s Pa)‬

‭Fattore di resistenza alla permeabilità‬
‭al vapore μ‬‭(-)‬ ‭Valore medio pari a 80‬

‭5.‬ ‭Lista di distribuzione‬

‭ENEA‬ ‭Archivio‬ ‭1 copia‬
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‭-------- Fine Rapporto di prova ------‬
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